








ปริมาณท่ีใช น้ําหนัก ราคา/ตร.ม. ราคา/กอน
(กอน/ ตร.ม.) (กก./ กอน.) (บาท) (บาท)

   air   20x60x7.5 ซม. 8.33   กอน 6.43 ตร.ม 195 23.40
 air   20x60x10 ซม. 8.33   กอน 8.40 ตร.ม 260 31.20

    air   20x60x12.5 ซม. 8.33   กอน 10.50 ตร.ม 325 39.00
air   20x60x15 ซม. 8.33   กอน 12.87 ตร.ม 390 46.80

   air    20x60x17.5 ซม. 8.33   กอน 14.70 ตร.ม 455 54.60
air   20x60x20 ซม. 8.33   กอน 16.80 ตร.ม 520 62.40

ปูนสําเร็จรูป อัตราการใช/ถุง (50กก.)
ปูนกอ  สําเร็จรูป  ปูน 1 ถุง กอได 20 ตร.ม.

                         ตารางราคาผลิตภัณฑ อิฐมวลเบาและอุปกรณการใชงานกอผนัง   แอรบล็อก
ตารางราคาวัสดุและอุปกรณ

ขนาด หนวย

บลอกกอผนัง ขนาด 20x60  ซ.ม.  (หนา 7.5 - 30 ซม. สั่งความหนาไดทุก 25 มม.)  2,600.- / ลบ.ม.

นํ้าหนัก / ถุง ราคา/ถุง

50 กก. 195ปูนกอ  สําเร็จรูป  ปูน 1 ถุง กอได 20 ตร.ม.
ปูนฉาบ สําเร็จรูป    ปูน 1 ถุง ฉาบได 2.5 ตร.ม.

          - ราคาสินคาตามขางตน ใชเฉพาะโครงการที่ส่ังซ้ือเงินสดต้ังแต 120 ตร.ม. ขึ้นไป
          - ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
          - ใชราคาน้ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
          - บริษัทฯ มีทีมงานผูชํานาญ และวิศวกรใหคําปรึกษาแนะนําและสาธิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพการทํางาน

ผลิตภัณฑของบริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดมีฟองอากาศอบไอน้ํา ตามมาตรฐาน มอก. 1505 - 2541

เกรียงปูน 100
เหล็กเซาะรอง 100

เล่ือยมือ 800
พายกวนปูน 100

อุปกรณประกอบ บาท / ชิ้น

50 กก. 195
150



อิฐมอญ
(บาท/ตร.ม.)

ราคาอิฐมอญ 100

ราคาปูนฉาบ (2 ด้าน) 140

ค่าแรงฉาบ (2 ด้าน) 100
ผลรวม ส่วนทีÉ 1 409

ค่าเคลืÉอนย้ายวัสดุและ

80 ฉาบบางจึงฉาบได้เร็วกว่า
400

ขนส่งง่าย,แตกหักน้อยกว่า นําเศษมา10

ตารางเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติ  แอร์บลอ็ก กบังานผนังอฐิมอญ
ตารางเปรียบเทียบราคา ต่อตารางเมตรสําหรับงานก่ออิฐชัÊนเดียว

รายการ ประโยชน์ทีÉได้รับเมืÉอเลือก แอร์บล็อกแอร์บล็อก หนา 7.5 ซ.ม.
(บาท/ตร.ม.)

ฉาบได้บางเพยีง 1 ซ.ม.
ขนาดใหญ่นํÊาหนักเบาจึงก่อได้เร็วกว่า

70
ค่าแรงก่อ ถึง 3 เท่าและเลืÉอยได้ตามขนาด40 40

195 มีส่วนลดตามปริมาณสัÉงซืÊอ

ราคาปูนก่อ 29 15 เป็นปูนสําเร็จฯ ใช้น้อย,ก่อบางเพยีง
3 มม. สะดวกและมีแรงยึดเกาะสูงกว่า

5

เสาเอน็ทับหลัง 75 60 แข็งแรงกว่าไม่ต้องมีเสาเอ็น-ทับหลงัมาก
กส็ามารถรับแรงได้เท่ากนั

ค่าเคลืÉอนย้ายวัสดุและ
การสูญเสีย

ผลรวม ส่วนทีÉ 2 494

รายการละเอียด อิฐมอญ
นํÊาหนักผนัง / ตร.ม.

(รวมฉาบ)
ค่ากําลงัรับแรงอดั

(Compressive Strength)
อตัราการซึมนํÊา
(โดยปริมาตร)

อตัราการทนไปไหม้
(ทีÉความหนารวม ปูนฉาบ 10 ซ.ม.)

อตัราการนําความร้อน 1.211

ฝังยากต้องสกดัทําให้เกดิ
รอยแตกร้าวภายหลงั

ใช้หน้าดนิมาเผาเกิดมลพษิ
และ ใช้ไม้เป็นเชืÊอเพลงิ

180 - 200 กก. / ตร.ม. 90-100 กก. / ตร.ม. เบากว่า 2 เท่า ทํางานง่ายประหยดัโครงสร้าง
และ ลดอตัราการทรุดตัวของอาคาร

ขนส่งง่าย,แตกหักน้อยกว่า นําเศษมา
ใช้ได้หมด และรับประกันแตกหักขณะขนส่ง

คุ้มค่าและได้งานทีÉเร็วกว่า

10
465

หมายเหตุ : เทียบจากงานบ้านขนาด 200 ม2 มีพืÊนทีÉผนัง 400 ม2 / 1 หลัง และ ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายทีÉต้องกลบัมาซ่อมงานของอฐิมอญ

ประโยชน์ทีÉได้รับเมืÉอเลือก  แอร์บล็อก แอร์บล็อก 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

5

30% 30% ไม่ซึมนํÊามากกว่าเพราะผิวมีโพรงอากาศ
แบบไม่ต่อเนืÉองกัน

35 กก. / ตร.ซ.ม. 50 กก. / ตร.ซ.ม. ผนังโดยรวมของอาคาร

การผลติ
และ คงทน ตลอดอายุของอาคารRecycle ได้ควบคุมการผลิต

การฝังท่อนํÊา - ไฟ

วตัต์ / ม. / องศาเคลวนิ วัตต์ / ม. / องศาเคลวิน 

เซาะร่อง ทํางานได้ง่ายกว่า งานเสร็จเร็วผนังไม่เสียหาย

ทีÉใช้ในการทําความเยน็ได้ถึง 60 %( ค่า K )

0.5 -1 ชม. 4 ชม. +

จึงกันความร้อนได้ดกีว่า ประหยดัพลงังานไฟฟ้า

แข็งแรงคงทนกว่า

ไม่ทําลายสภาวะแวดล้อม คุณภาพคงทีÉเตาอบไอนํÊา เศษวัสดุนํามา

มีการนําความร้อนทีÉตํÉา และไม่สะสมความร้อน

ปลอดภัยกว่าสําหรับผู้อยู่อาศัย และใช้เป็น
ผนังกนัไฟได้ตามกฏหมาย

0.089-0.131

ใช้วัตถุดิบน้อยเข้าอบใน

และ ใช้ไม้เป็นเชืÊอเพลงิ

Airblock  ก่อง่าย ทนไฟ เข้าใจช่าง
ด้วย Computer

และ คงทน ตลอดอายุของอาคารRecycle ได้ควบคุมการผลิต
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แอร์บล็อก (Airblock) เป็นผลิตภณัฑ์ ชิ Êนส่วนคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ Êา 
[Autoclaved Aerated Lightweight Concrete Elements] ซึÉงผ่านการรับรองจากสํานกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.1505-2541) วตัถุประสงค์เพืÉอใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
ชนิดใหมที่Éได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยีชั Êนสงูจากตา่งประเทศ และกําลงัเป็นทีÉนิยมมากในปัจจบุนั  

แอร์บล็อก ถูกผลิตขึ Êนจากวัตถุดิบภายในประเทศ และบางส่วนนําเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ 
ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คณุภาพสงู,ทรายบดละเอียด ,ปนูขาว ,ยิปซัÉม ,ผงอลมูิเนียม และนํ Êาสะอาด วตัถุดิบ
ทั Êงหมดจะถูกผสมเข้าด้วยกันอยู่ในรูปแบบของเหลว เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนผสม ทําให้เกิด
ฟองอากาศเล็กๆ มากมาย กระจายตัวกันอย่างสมํÉาเสมอในเนื Êอคอนกรีตมวลเบา แต่ไม่เชืÉอมต่อกัน 
(Unconecting Voids) ฟองอากาศเหล่านี Êทําให้มีนํ Êาหนกัเบาและเป็นฉนวนกนัความร้อนทีÉดีเยีÉยม หลงัจาก
นั ÊนคอนกรีตทีÉยังไม่แข็งตวัเต็มทีÉจะถูกตดัแบ่งตามขนาดของบล็อกทีÉต้องการจึงนําเข้าอบด้วยไอนํ ÊาทีÉมี
อุณหภูมิ และแรงดันสูง (Autoclaved Method) เป็นเวลานาน บล็อกจึงเกิดเป็นผลึก Calcium 
silicate hydrate ทีÉมีความแข็งแรงสงู พร้อมนําไปใช้งาน 

 แอร์บล็อก ใช้เป็นวัสดุก่อผนังอาคารทีÉต้องใช้ปูนก่อสําหรับอิฐมวลเบา (Mortar) เป็นตวัยึด
ประสาน ลกัษณะเป็นปูนก่อแบบบาง ชนิดก่อได้โดยไม่จําเป็นต้องพรมนํ ÊาทีÉก้อนบล็อก มีแรงยึดเกาะสูง
แบบก่อแห้ง (Dry Process) ส่วนการตกแตง่ผิวหน้า สามารถทําการฉาบปนู (Plaster) ด้วยปนูฉาบสําหรับ
อิฐมวลเบา  

 โดยเทคโนโลยีชั Êนสูง และพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนืÉองจากต่างประเทศ จึงทําให้แอร์บล็อก มี
คุณสมบัติพิเศษมากมาย เช่น มีความแข็งแรงสูงแต่นํ Êาหนักเบา ,ป้องกันไฟได้นานหากเกิดเพลิงไหม้
ติดต่อกัน 4 ชัÉวโมงก็ยังคงความแข็งแรง ไม่กระทบกับโครงสร้าง ,ป้องกันเสียงรบกวนได้ดี ,ใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ก่อสร้างเป็นไปตามกําหนด และเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนด้วยคา่การถ่ายเทความร้อนทีÉ
ตํÉามาก ทําให้บ้าน-อาคาร-สํานักงาน เย็นสบายช่วยประหยดัพลงังาน ประหยัดค่าไฟฟ้าทีÉใช้ทําการปรับ
อากาศ ถือเป็นทางเลือกทีÉดีทีÉสดุในการก่อสร้างในปัจจบุนัและอนาคต 
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คุณสมบัติเฉพาะของ แอร์บล็อก (Properties of Airblock) 

1. คา่ความหนาแนน่ (Dry Density)              680 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Kg/m.3) 
2. ความแข็งแรงรับแรงอดั (Compressive Strength)         51.39 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร (Kg/cm.2) 
3. ความแข็งแรงรับแรงดดั (Modulas of Rupture)              14 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร (Kg/cm.2) 
4. คา่การดดูซมึนํ Êา (Water Absorption)          458.05 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร (Kg/m.3) 
5. ความทนไฟ (Fire Resistance)มากกว่า*     4  ชัÉวโมง (Hour) 
6. คา่การนําความร้อน (Thermal Conductivity)          0.131 วตัต์ตอ่เมตร-เคลวิน (W/m-K) 
7. อตัราการเปลีÉยนแปลงความยาว (Length Change Rate)    -0.003        เปอร์เซ็นต์ 

 

 

หมายเหต ุ: 

*ความทนไฟ ตามมาตรฐาน BS 476 ทีÉความหนา 7.5 เซนติเมตร และ 9 เซนติเมตร ไมฉ่าบผิว 
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รายงานผลการทดสอบ 

ความหนาแนนเชิงปรมิาตร  

(Dry Density) 
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รายงานผลการทดสอบ 

ความแข็งแรงรับแรงอัด 
(Compressive Strength) 
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รายงานผลการทดสอบ 

ความทนไฟ (Fire Resistance) 
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รายงานผลการทดสอบ 

คาการนําความรอน  

(Thermal Conductivity) 
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รายงานผลการทดสอบ 

ความแข็งแรงรับแรงดัด  

(Modulus of Rapture) 
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รายงานผลการทดสอบ 

การดูดซึมนํ้า (Water Absorption) 
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รายงานผลการทดสอบ 

อัตราการเปล่ียนแปลงความยาว  

(Length Change Rate) 
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การก่อผนัง แอร์บล็อก 

แอร์บล็อก แนะนําให้ก่อด้วยปนูก่อสําเร็จรูป (สําหรับอิฐมวลเบา) ขนาดบรรจุ ถงุละ 40 - 50 

กิโลกรัม ทีÉมีจําหนา่ยตาม ท้องตลาด    

การผสมปูนก่อ 

ปนูก่อสําเร็จรูป ผสมกบันํ Êาสะอาดใช้ได้ทนัที โดยผสมในสดัส่วนปนูก่อ 1 ถงุ (40 - 50 กิโลกรัม) 
กบันํ Êาสะอาด ผสมให้เข้ากนัอย่างดี (ตามวิธีการใช้งานของผู้ผลิตปนู) 

หมายเหต ุ: ปนูก่อทีÉเริÉมจบัตวัแข็ง ห้ามนํามาให้ก่อโดยเด็ดขาด และก่อหนาประมาณ 2-3 มม. 

 

การก่อบล็อกชั Êนแรก 

เริÉมก่อขั Êนแรก โดยการกําหนดแนวก่อผนงั และใช้ปนูก่อผสมมือธรรมดา ปรับแนวระดบัของพื Êน 
ตามแนว (หากใต้พื Êนโครงสร้างเป็นดิน  และพื Êนโครงสร้างสงูไม่เกิน 70 เซนติเมตร ให้ปูแผ่นพลาสติกบาง
คลมุไว้ก่อนปรับแนวระดบัเพืÉอป้องกันความชื Êน) ก่อผนงัให้ได้ระดบัก่อนนําก้อนบล็อกทีÉจดัเตรียมไว้ ทาปนู
ก่อ ด้วยเกรียงก่อเสร็จแล้วจึงนํา ก้อนบล็อกมาก่อ จดัแนวและระดบัให้ได้เพืÉอความสะดวกในการก่อชั Êน
ตอ่ไป การก่อบล็อกก้อนสดุท้ายของแตล่ะชั Êน ต้องทาปนูก่อทั Êงบล็อกทีÉก่อไว้แล้ว และบล็อกทีÉจะนําไปก่อ 

 

 

 

 

ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 4 -5 à«¹µÔàÁµÃ 
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การจัดเรียงบล็อกก่อ 

ใช้วิธีเรียงบล็อกแบบสลบัแนว เหมือนกับการก่ออิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก โดยให้แนวบล็อก 
เหลืÉอมกนั ไม่น้อยกว่า 10 ซม. หรือครึÉงหนึÉงของความยาวบล็อก โดยการก่อในชั Êนต่อไปควรปรับระดบัซึÉง
สามารถใช้อปุกรณ์วดัระดบั (ระดบันํ Êา) เพืÉอความเรียบตรงหลงัอิฐหรือใช้เกรียงฟันปลาช่วยปรับระดบั 

 

ข้อควรระวงั : การก่อจะตอ้งใส่ปนูก่อใหเ้ต็ม ปราศจากโพรงหรือรู 

การก่อชนเสา คศล. หรือเสาเหล็ก 

การก่อชนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) หรือเสาเหล็ก จะต้องเสียบเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่า 
ศนูย์กลาง ø 6 มม. ไว้ทีÉเสาทกุระยะความสงูไม่เกิน 40 ซม. โดยทีÉเสาเหล็กจะใช้วิธีการเชืÉอมเหล็กเส้นกลม  
ø 6 มม. ยดึติดไว้ทีÉเสา 

ก่อบล็อกชนคานหรือท้องพื Êน 

การก่อบล็อกชนท้องคานหรือท้องพื Êน ต้องเว้นช่องว่างไว้ประมาณ 1-2 ซม. แล้วอดุด้วยปนูทราย 
(ปนูจืด) แต่ถ้าท้องพื ÊนคานทีÉจะก่อบล็อกเข้าไปชนมีโอกาสหย่อนตวัลงมาได้ เช่น ระบบ Post Tension 

หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างไว้ ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. แล้วอุดด้วยวสัดทีุÉมีความหยุ่นตวั เช่น โฟม 
หรือแผน่ยาง 
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ก่อบล็อกชนท้องพืÊน หรือท้องคานทัÉวไป    ก่อบล็อกชนท้องพืÊนระบบ Post Tension หรือ 

                 เว้นช่องว่างส่วนบน 1-2 ซม.                             โครงสร้างเหล็กเว้นช่องว่างส่วนบน  
                 ไม่นอ้ยกว่า 2.5 ซม.  

การตดิตั Êงอุปกรณ์ 

1. การติดตั Êง วงกบประตู และวงกบหน้าต่าง   ต้องทําเสาเอ็น , ทับหลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) รัดรอบวงกบประต ู– หน้าตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

2. การฝังท่อร้อยสายไฟ และท่อประปา 

- กรณีทีÉก่อผนงับล็อกไว้ก่อน ให้ใช้เครืÉองมือขูดทําร่อง (เหล็กขูดเซาะร่อง) หรือใช้เครืÉองตดัไฟฟ้า 
ตดัเป็น  แนวลกึ แล้วใช้สกดั สกดัผนงัออกเป็นร่องลึกเพืÉอฝังท่อร้อยสายไฟ หรือท่อนํ Êาประปา  ซึÉงทํางานได้
ง่ายกว่าผนงัอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ความลึกของร่องไม่ควรเกิน 1 ใน 3  ของความหนาก้อนบล็อก 
เมืÉอติดตั Êงท่อนํ Êา หรือท่อร้อยสายไฟเสร็จแล้วปิดทบัด้วยปนูทราย 
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- กรณีทีÉติดตั Êงท่อร้อยสายไฟ หรือท่อประปาไว้ก่อนก่อบล็อก ให้ดําเนินการก่อบล็อก  แล้วเว้นช่อง 
สําหรับทอ่นั Êน ๆ แล้วเทปนูทรายปิดหุ้มแนวทอ่นั Êน 

 

 

การตดิตั Êง เสาเอ็นและทับหลัง คสล. 

การตดิตั Êง เสาเอ็น และทบัหลงั คสล. เพืÉอให้ผนงับล็อกเกิดความแข็งแรง สามารถต้านทานตอ่แรง 
ตา่ง ๆ ทีÉมากระทําได้ 

ติดตั Êงเสาเอ็น และทบัหลัง คสล. เมืÉอผนังทีÉก่อบล็อกยาว หรือสูงเกินกว่ามาตรฐานทีÉกําหนดใน 
ตาราง โดยการทําเสาเอ็น และทบัหลงั คสล. จะต้องทําตลอดความสงู และความยาวของผนงั ขนาดความ 
หนาของเสาเอ็นและทบัหลงั เท่ากบัความหนาของบล็อกทีÉก่อเสริมเหล็กเส้นกลม  ขนาด ø 6 มม. จํานวน 2 

เส้น ในแนวตั Êง เหล็กเสริมจะต้องฝังลึกลงในพื Êนและคานด้านบน สว่นแนวนอนให้ฝังยดึติดกบัเสาโครงสร้าง 
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ระยะตามแนวตั Êง และแนวนอน สําหรับผนงัแอร์บล็อก
ขนาดตา่ง ๆ สําหรับ แรงดนัด้านข้าง 25 กิโลกรัม/ตร.ม. 
 

 
ความสงู (เมตร) 

ความยาวสงูสดุของผนงัโดยไมต้่องมีเสาเอ็น (เมตร) ก. 

ความหนาของก้อนบล็อก (ซม.) 

7.5 10 12.5 15 17.5 20 

2 5.6 8.70 10.9 12 12 12 

2.25 5 8.70 10.9 12 12 12 

2.5 4.2 8 9.6 12 12 12 

2.75 3.8 7.3 9.20 11.8 12 12 

3 3.4 6.7 8.9 11.5 12 12 

3.25 3.1 6.2 8.6 11.2 12 12 

3.5 3 5.4 8.30 10.8 12 12 

3.75 2.9 4.8 8 10.5 12 12 

4 2.8 4.60 7.7 10.20 12 12 

4.25 2.6 4.3 7.4 9.9 12 12 

4.5 2.5 4.10 7 9.6 12 12 

5 2.20 3.9 6.4 9 11.5 12 

5.5 2 3.6 5.8 8.30 10.9 12 

6 1.8 3.3 5.10 7 10.20 12 
 

หมายเหต ุ: สําหรบัผนงัภายใน ,ผนงัไม่ได้รบันํÊาหนกั (Non-Loadbearing wall) ,ผนงัไม่มีช่องเปิด ,ริมผนงัทัÊงสีÉดา้นยึดติดกบัเสา หรือคานตลอดแนว 
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ลักษณะการติดตั Êงเสาเอ็น และทับหลัง คสล. 
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การฉาบผนัง แอร์บล็อก 

แอร์บล็อก แนะนําให้ฉาบด้วยปนูฉาบสําเร็จรูป (สําหรับอิฐมวลเบา)ขนาดบรรจ ุถงุละ 50 กิโลกรัม 
ทีÉมีจําหนา่ยตามท้องตลาด    

การฉาบโดยปูนฉาบสําเร็จรูป 

ก่อนฉาบปนู ผนงัต้องก่อไว้แล้วไม่น้อยกว่า 1 วนั สําหรับผนงัภายในพื Êนผิวของผนงัต้องสะอาด 
และให้ชุ่มนํ Êาพอสมควร เพืÉอไม่ให้ผนงัดดูนํ Êาจากเนื Êอปนูฉาบเร็วเกินไป ซึÉงเป็นเหตทํุาให้เสียความแข็งแรง 
และเกิดการแตกร้าวได้ หลงัจากผนงัทําให้ชุ่มนํ Êาหมาดตวัแล้ว จึงเริÉมทําการฉาบปนูได้ 

การฉาบปนู ควรฉาบอย่างน้อย 1 ชั Êน โดยมีความหนาแตล่ะชั Êนไม่เกิน 0.75 ซม. และเมืÉอรวม 2 

ชั Êน แล้ว ไม่ควรเกิน 1.5 ซม. แตก่รณีทีÉฉาบหนาไม่เกิน 1 ซม. สามารถฉาบชั Êนแรกแล้วแตง่ผิวเรียบได้ทนัที 
ไมต้่อง แบง่ฉาบ 2 ชั Êน 

ฉาบผิวครั Êงแรก ให้ผสมปนูฉาบค่อนข้างเหลว และเมืÉอฉาบเสร็จก่อนผิวทีÉฉาบจะแข็งตวัควรขีดผิว 
ให้เป็นร่อง (กรีดหน้าลาย) เพืÉอชว่ยให้การเกาะยดึกบัปนูฉาบ (ชั ÊนทีÉ 2) ซึÉงควรจะเริÉมฉาบ หลงัการฉาบ ครั Êง
แรก ดงันี Ê 

- ผนงัภายใน ฉาบชั Êนแรกทิ Êงไว้ 1 วนั ฉาบชั ÊนทีÉ 2 ได้ และพรมนํ Êาทิ Êงไว้ 2 วัน (ป้องกนัการ
แตกร้าว) ตรวจสอบวา่ผนงัแห้งสนิทแล้ว จงึทาสีหรือติดวอลล์เปเปอร์ 

- ผนงัภายนอก ฉาบชั Êนแรกทิ Êงไว้ 3 วนั ฉาบชั ÊนทีÉ 2 ได้ โดยทีÉก่อนการฉาบชั ÊนทีÉ 2 ต้องพรมนํ Êาลง
บนผิวฉาบชั Êนแรกชุ่มนํ Êาเสียก่อน เช่นเดียวกัน พรมนํ Êาทิ Êงไว้ 2 วัน (ป้องกันการแตกร้าว) 
ตรวจสอบวา่ผนงัแห้งสนิทแล้ว จงึทาสี 

 



 

การฉาบในจุดทีÉง่ายต่อการแตกร้าว

- รอบวงกบ ประต ูหน้าตา่ง
- รอยตอ่ระหว่างโครงสร้าง คสล
- แนวฝังทอ่นํ Êา และท่อร้อยสายไฟ
- รอยตอ่ระหว่างเสาเอ็นและคานทบัหลงั กบัแผงก่อ

เพืÉอป้องกันการแตกร้าวของปนูฉาบ จําเป็นต้องใช้ลวดตาข่ายเหล็ก 
กรงไก่) ขนาดตาไม่เกินครึÉงนิ Êว  ขึงให้ตงึบนผิวหน้าปนูฉาบชั Êนแรก โดยให้ลวดตาข่ายเหล็กกว้างกว่าแนวทีÉ
ปิดทบั ด้านละไมน้่อยกว่า 10 ซม.
มมุทะแยงทกุมมุทั Êงด้านใน-นอก โดยใช้ขนาด

 

 

 

 

คอนกรีตเสริมแนวเพืÉอกันซึมนํ Êา

ปกติความหนาของพื Êนจะเป็นส่วนหนึÉงของความลึกคาน ซึÉงระหว่างก่อสร้างโดยทัÉวไปจะเทพื Êน
คอนกรีตพร้อมคานให้เป็นเนื Êอเดียวกัน 
จะต้องทํา CURB คอนกรีต กว้าง
ห้องนํ Êา และเสริมเหล็กภายใน CURB 
วสัดกุนัซึมชนดิทาประเภทซีเมนต์เบส หรือฟลินท์โค้ท เมืÉอกนัซึมแล้วจึงคอ่ยทดสอบพื Êน โดยการขงันํ Êาทิ Êงไว้
1 วนั สงัเกตดรูอยรัÉว หากไม่พบแล้วจึงปกูระเบื Êอง โดยต้องเน้นให้พื Êนมีความลาดเทไปยงั 
และไมมี่นํ Êาขงับริเวณรอบ FLOOR DRAIN

 

การฉาบในจุดทีÉง่ายต่อการแตกร้าว 

รอบวงกบ ประต ูหน้าตา่ง 

รอยตอ่ระหว่างโครงสร้าง คสล. กบัผนงับล็อก 

แนวฝังทอ่นํ Êา และท่อร้อยสายไฟ 

รอยตอ่ระหว่างเสาเอ็นและคานทบัหลงั กบัแผงก่อ 

เพืÉอป้องกันการแตกร้าวของปนูฉาบ จําเป็นต้องใช้ลวดตาข่ายเหล็ก (Meter Mesh

ขึงให้ตงึบนผิวหน้าปนูฉาบชั Êนแรก โดยให้ลวดตาข่ายเหล็กกว้างกว่าแนวทีÉ
.(ให้คลมุรวมถึงปลัËกไฟด้วย) และบริเวณขอบประต ู
โดยใช้ขนาดตาขา่ยประมาณ 15 X 50 เซนติเมตร ก่อนจบัเซี Êยมมมุ

คอนกรีตเสริมแนวเพืÉอกันซึมนํ Êา ในห้องนํ Êา (CURB) 

ปกติความหนาของพื Êนจะเป็นส่วนหนึÉงของความลึกคาน ซึÉงระหว่างก่อสร้างโดยทัÉวไปจะเทพื Êน
คอนกรีตพร้อมคานให้เป็นเนื Êอเดียวกัน และการก่อสร้างตามมาตรฐานทีÉถูกต้อง ตามแนว

กว้าง 10 ซม. สูง 5-10 ซม. ทีÉพื ÊนตามแนวผนงัเพืÉอไม่ให้นํ Êาซึมออกมานอก
CURB แล้วคอ่ยก่อผนงัอิฐ  จากนั Êน ก่อนจะปกูระเบื Êอง 

ซีเมนต์เบส หรือฟลินท์โค้ท เมืÉอกนัซึมแล้วจึงคอ่ยทดสอบพื Êน โดยการขงันํ Êาทิ Êงไว้
แล้วจึงปกูระเบื Êอง โดยต้องเน้นให้พื Êนมีความลาดเทไปยงั 

FLOOR DRAIN  

¡Ç�Ò§ : 10 à«¹µÔàÁµÃ 
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Meter Mesh หรือตะแกรง
ขึงให้ตงึบนผิวหน้าปนูฉาบชั Êนแรก โดยให้ลวดตาข่ายเหล็กกว้างกว่าแนวทีÉ

และบริเวณขอบประต ู,หน้าตา่ง ต้องติดเป็น
ก่อนจบัเซี Êยมมมุ 

ปกติความหนาของพื Êนจะเป็นส่วนหนึÉงของความลึกคาน ซึÉงระหว่างก่อสร้างโดยทัÉวไปจะเทพื Êน
และการก่อสร้างตามมาตรฐานทีÉถูกต้อง ตามแนวผนงัของห้องนํ Êา 

เพืÉอไม่ให้นํ Êาซึมออกมานอก
จากนั Êน ก่อนจะปกูระเบื Êอง ควรทํากนัซึม โดยใช้

ซีเมนต์เบส หรือฟลินท์โค้ท เมืÉอกนัซึมแล้วจึงคอ่ยทดสอบพื Êน โดยการขงันํ Êาทิ Êงไว้
แล้วจึงปกูระเบื Êอง โดยต้องเน้นให้พื Êนมีความลาดเทไปยงั FLOOR DRAIN 

ÊÙ§ : 5-10 à«¹µÔàÁµÃ 
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รายการประกอบแบบมาตรฐานบล็อกก่อผนัง แอร์บล็อก 
1. วัสดุก่อผนัง 

1.1 บล็อกก่อผนงั คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ Êา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) 

แอร์บล็อก ขนาด 20 X 60 เซนติเมตร หรือ 30 X 60 เซนติเมตร กําหนดความหนา 7.5 ,10 ,12.5 ,15 
,17.5 และ 20 เซนตเิมตร 
1.1.1 ความหนาแนน่ประมาณ  610-700 กิโลกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร (Kg/m.3) 
1.1.2 ความแข็งแรงรับแรงอดัไมตํ่Éากวา่       50  กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร (Kg/cm.2) 

1.1.3 ความแข็งแรงรับแรงดดัไมตํ่Éากวา่       12  กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร (Kg/cm.2) 
1.1.4 ต้านทานไฟตามมาตรฐาน BS 476 ไมตํ่Éากว่า 4 ชัÉวโมง 

1.2 ปนูก่อคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป 

1.3 ปนูฉาบคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูป 

1.4 ทาปนูก่อด้วยเกรียงก่อพิเศษ ขนาดเกรียงก่อตามขนาดความหนาของก้อนบล็อก 

1.5 นํ Êาผสมปนูก่อ – ปนูฉาบ ต้องสะอาด ปราศจากไขมนั กรดตา่งๆ และสิÉงเจือปน 

2. ส่วนผสมปูน 
2.1   ผสมปนูก่อ ปนูก่อ 1 ถงุ (40-50 กก.) กบันํ Êาสะอาด  
2.2    ปนูก่อทีÉเริÉมแข็งตวั หรือผสมไว้นานเกิน 30 นาที ห้ามนํามาใช้ก่อผนงั 

3. การก่อผนัง 
3.1    ก่อบล็อกให้แนวก้อนบล็อกเหลืÉอมกนัไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
3.2    ก่อให้ตอ่บล็อกมีปนูก่อเต็ม ปราศจากโพรงหรือรู 

3.3    เสียบเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มิลลิเมตร ยดึระหวา่งผนงับล็อกกบัเสา คสล. หรือ  
        โครงสร้างทกุระยะความสงูไม่เกิน 40 เซนตเิมตร 

3.4    ผนงัก่อบล็อกทีÉยาว หรือสงูเกินมาตรฐานกําหนดตามตาราง จะต้องจดัทําเสาเอ็น – ทบัหลงั คสล.  
        ตลอดความสงู หรือความยาวผนงั และต้องเสียบเหล็กกลม ยึดเสาเอน็ – ทบัหลงั คสล. เข้ากบั 
          โครงสร้างอาคาร 

3.5    จดัทําเสาเอน็ – ทบัหลงั คสล. รัดรอบวงกบประต ู– หน้าตา่ง ตลอดความสงู และความยาวผนงั 

3.6    ก่อบล็อกชนท้องพื Êน หรือท้องคานต้องเว้นชอ่งว่างส่วนบนไว้ประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร และอดุด้วย 
        ปนูก่อ 

3.7    ก่อบล็อกชนท้องพื Êน หรือท้องคานทีÉมีโอกาสหยอ่นตวัลงมาได้ เชน่ พื Êนระบบ Post Tension หรือ 
        โครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นชอ่งว่างทีÉส่วนบนไมน้่อยกวา่ 2.5 เซนติเมตร แล้วอดุปิดด้วยวสัดทีุÉมีความ 
          หยุน่ตวั เชน่ โฟม หรือแผน่ยาง 

3.8    ผนงับล็อกก่อเสร็จใหม ่ห้ามกระทําการใดทีÉกระทบกระเทือน ตอ่ผนงัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 วนั  
        หลงัจากก่อเสร็จ 



 

4. การฉาบปูน 
4.1    พื Êนผิวผนงับล็อกต้องสะอาด และต้อง
4.2   เสริมลวดตะแกรงเหล็ก 
       แนวฝังทอ่ตา่งๆ ตลอดแนว ก่อนการฉาบปนู

บทคัดย่อ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลืÉอน 

 

 

ผนงับล็อกต้องสะอาด และต้องรดนํ Êาให้ผนงัชุ่มนํ Êาพอสมควรก่อนฉาบปนู
ลวดตะแกรงเหล็ก (Metal Mesh) ทบัแนวรอยต่อระหว่างผนงับล็อก 

แนวฝังทอ่ตา่งๆ ตลอดแนว ก่อนการฉาบปนู 
ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลืÉอน ตาม มอก.1505-2541

ห น้ า  | 27 
 

นํ Êาให้ผนงัชุ่มนํ Êาพอสมควรก่อนฉาบปนู 

ทบัแนวรอยต่อระหว่างผนงับล็อก กบัโครงสร้างอาคาร และ 

2541 

ความหนาตํÉาสดุตาม 

ทีÉ มอก. กําหนด  
คือ ไมน้่อยกวา่ 7.5 ซม. 



โครงการหมู่บา้นศุภาลยั พาร์ควิลล ์วงแหวน - ราชพฤกษ์ โครงการหมู่บา้นวสิตา้ปาร์ค 
โครงการหมู่บา้นศุภาลยัวลิล ์ศรีสมาน-ปทุม โครงการหมู่บา้นทิพยพ์ิมานกรีนวิลล์

โครงการหมูบ่า้นและคอนโด (เอกชน)

โครงการหมู่บา้นศุภาลยัวลิล ์ศรีสมาน-ปทุม โครงการหมู่บา้นทิพยพ์ิมานกรีนวิลล์
โครงการหมู่บา้นศุภาลยัโนโววลิล ์กรุงเทพ-ปทุม โครงการหมู่บา้นเวนิส ดี ไอริส วชัรพล
โครงการหมู่บา้นศุภาลยัโนโววลิล ์วงแหวน-ราชพฤกษ์ โครงการหมู่บา้นเดอะมนันีÉ พนัธุวงศ์
โครงการหมู่บา้นศุภาลยั การ์เดน้วลิล ์วงแหวน-ลาํลูกกาคลอง 3 โครงการหมู่บา้น JADE พระราม 3
โครงการหมู่บา้นศุภาลยั การ์เดน้วลิล ์วงแหวน-ลาํลูกกาคลอง 5 โครงการหมู่บา้นณฎัยา
โครงการหมู่บา้น ศุภาลยัวลิล ์ราชพฤก-บางบวัทอง โครงการหมู่บา้นสาริน โฮมโปร
โครงการหมู่บา้น ศุภาลยัโนโว วิลล ์ลาํลูกกา คลอง 5 โครงการหมู่บา้น D.Land มหาชยัเมืองใหม่
โครงการหมู่บา้น SC ASSET อ่อนนุช แปลง 42 บา้น (C20) โครงการหมู่บา้นมณัฑนา ซ.รามอินทรา 109
โครงการหมู่บา้น SC ASSET เทพารักษ ์แปลง 157 โครงการหมู่บา้นเอกกวนิ 5 หนองจอก
โครงการหมู่บา้น SC ASSET รามอินทรา 144 โครงการหมู่บา้น ธนาสิริ ปิÉ นเกลา้ราชพฤกษ์
โครงการหมู่บา้น SC ASSET บางกอก บลูเลอวาร์ด ปิÉ นเกลา้ โครงการหมู่บา้นชวนชมพาร์ค 3 (ไทรนอ้ย)
โครงการหมู่บา้นลลิล พระเงิน โครงการหมู่บา้น รสาแมก๊วลิล ์ซ.พหลโยธิน 73
โครงการหมู่บา้นลลิล ส้มเกลีÊยง โครงการคอนโดมิเนียมพลมั รังสิต
โครงการหมู่บา้น LIO เพชรเกษม 77 โครงการคอนโดมิเนียมพฤกษา ไพรเวซีÉ ประชาอุทิศ 23
โครงการหมู่บา้น LIO สายไหม โครงการคอนโดมิเนียมศุภาลยั เอลิท สวนพลู
โครงการหมู่บา้น LIO ดอนเมือง โครงการคอนโดมิเนียมศุภาลยั เวลลิงตนั
โครงการหมู่บา้น แลนซิโอคลิป ซ.วดัพระเงิน โครงการคอนโดมิเนียมชาโตว ์ซ.พหลโยธิน 32



โครงการหมู่บา้นพฤกษา โครงการ15 เทพารักษ์ โครงการTHE SEA CONDO จ.กระบีÉ
โครงการหมู่บา้น เสนา รามอินทรา โครงการคอนโดมิเนียม รีเจน้ กรีนเพาเวอร์ บางนา
โครงการหมู่บา้นเสนา 1 โครงการคอนโดมิเนียม The Zest ซอยลาดพร้าว 7
โครงการหมู่บา้นโนเบิล ธารา กลัปพฤกษ์ โครงการคอนโดมิเนียม  ซี ทู ลาดพร้าว 7
โครงการหมู่บา้นเนอวานา พระราม 9 โครงการคอนโดมิเนียม  Mac boutiguee สุขมุวิท ซ.7
โครงการหมู่บา้น เนอวาน่า บียอน 3 โครงการคอนโดมิเนียมเอสเปค-อโศก
โครงการหมู่บา้น อารียา เมโทรเกษตร โครงการคอนโดมิเนียมบา้นสีลม
โครงการหมู่บา้นอนนัดา วิลเลจ รังสิต คลอง 3 โครงการคอนโดมิเนียม Le Rich สาธุฯ 41
โครงการหมู่บา้น ทรอปิคอล ซีววิ/เขากระโหลก โครงการคอนโดมิเนียม  COOL CONDO พระราม 7
โครงการหมู่บา้น กานดา พระราม 2 โครงการอพาร์ทเมนท ์อสัสกาญจน์เพลส / ลาดพร้าว ซ.85
โครงการหมู่บา้น ณุศาศิริ-พระราม2 โครงการคอนโดมิเนียม  ทรอปิคคาน่า  (ชา้งสามเศียร)
โครงการหมู่บา้นสิรารมย ์9 โครงการคอนโดมิเนียม  ไมอามีÉ บางปู
โครงการหมู่บา้นฟลอร่า กรุงเทพ-นนท์ โครงการคอนโดมิเนียม  MY STORY CONDO 
โครงการหมู่บา้นคาซ่า ดีวา่ สาทร-กลัปพฤกษ์ โครงการคอนโดมิเนียม  V CONDO (เรียบด่วนรามอินทรา)
โครงการหมู่บา้นกรูฟวลิล์ ลาํลูกกาคลอง 4 โครงการคอนโดมิเนียม  เพ - ลา โครงการหมู่บา้นกรูฟวลิล์ ลาํลูกกาคลอง 4 โครงการคอนโดมิเนียม  เพ - ลา 
โครงการหมู่บา้น เลอนครินทร์ โครงการคอนโดมิเนียม  THE TRUSE CONDO 
โครงการหมู่บา้นเฟืÉ องฟ้า 15 เฟส 3 โครงการคอนโดมิเนียม  คาซ่า ฟร้าน  
โครงการหมู่บา้นเทรนดีÊธารา รามคาํแหง โครงการคอนโดมิเนียม  ROYAL CLUB (พทัยา) 
โครงการหมู่บา้น R.K Park ฮมับูค ถ.หทยัราษฏร์ โครงการคอนโดมิเนียม  NOTTING HILL CONDO
โครงการหมู่บา้น Mind Hof ร่มเกลา้
โครงการหมู่บา้นซืÉอตรง คลอง 6
โครงการหมู่บา้นธารารมณ์
โครงการหมู่บา้น ดิโอโซน จ.กระบีÉ



โครงการโรงเรียน นานาชาติ พระราม9 โครงการโรงแรม ROSE WOOD HOTEL  ภูเก็ต 
โครงการอาคารเรียนมหาวทิยาลยัรังสิต ตึก 9 โครงการโรงพยาบาลสมิตเวช สุขมุวทิ 49
โครงการโรงเรียน เวสตเ์ทิรน์/ร.ร.อนุราชประสิทธิÍ โครงการCENTRAL  (ศาลายา)
โครงการโรงพยาบาลเปาโลสยาม(โชคชยั 4) โครงการ BIG C อยธุยา
โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โครงการโรงเรียนจินดามณี
โครงการโรงพยาบาลนพรัตน์ โครงการโรงเรียนสารสาสน์ สาย 3

โครงการโรงเรยีน ,โรงแรม, อาคารสํานักงาน (เอกชน)

โครงการโรงพยาบาลนพรัตน์ โครงการโรงเรียนสารสาสน์ สาย 3
โครงการโรงพยาบาลธญัญารักษ์ โครงการ โรงแรม ฮอปอิน จ.ร้อยเอด็
โครงการอาคารรถไฟฟ้า  ช่องนนทรี โครงการโรงพยาบาลการุณเวช
โครงการอาคาร JC K VIN สาธร โครงการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โครงการ โรงแรม RADISSON SUIT ถ.สุขมุวิท 13
โครงการโรงแรมนิวเวิลด ์ถ.สามเสน
โครงการ โรงแรม WINSER SUITES HOTEL ถ.สุขมุวิท 20
โครงการโรงแรม  BLISS HOTEL สวนลุม
โครงการ PLAC EXO บจก.เอส.โอ.แอล
โครงการ ตึกยาคูลท/์ซ.รามคาํแหง 26/1
โครงการธ.กรุงไทย สาขาสามโคก
โครงการเดอะปอร์ติโก ้ซ.หลงัสวน
โครงการพทัยาคนัทรีคลบั
โครงการสนามกอล์ฟ เลอเมอริเดียน
โครงการCENTRAL EAST VILLE (เรียบทางด่วนรามอินทรา)



โครงการ (รัฐบาล)

โครงการ อาคารวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โครงการอาคารศูนยว์ิจยัสมุนไพร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โครงการหอพกันกัศึกษา U-Center 2 ซอยจุฬา 4
โครงการอุทยานวทิยาศาสตร์(สวทช.)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต
โครงการมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รังสิต
โครงการปรับปรุงอาคาร  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์
โครงการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน
โครงการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
โครงการ มหาวทิยาลยัราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร
โครงการ อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โครงการอาคาร มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์
โครงการ มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์
โครงการ มหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา 
โครงการโรงเรียนสาธิต วทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ
โครงการหอพกัพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาฯ



โครงการหอพกัแพทยป์ระจาํบา้นโรงพยาบาลจุฬาฯ
โครงการโรงพยาบาลภูมิพล
โครงการโรงพยาบาลศิริราช หอพกั 3
โครงการโรงพยาบาลบางบ่อ
โครงการโรงพยาบาลสกลนคร
โครงการ โรงพยาบาลมะการักษ/์กาญจนบุรี
โครงการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
โครงการบา้นเอืÊออาทร(หวัหิน)
โครงการบา้นเอืÊออาทรแปดริÊว (ฉะเชิงเทรา)
โครงการบา้นเอืÊออาทรบา้นโพธิÍ  (ฉะเชิงเทรา)
โครงการบา้นเอืÊออาทรทหารเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)
โครงการบา้นเอืÊออาทร(คลองด่าน)
โครงการบา้นเอืÊออาทร ไร่ขิง จ.นครปฐม
โครงการบา้นเอืÊออาทร บา้นคลองสวน
โครงการบา้น เอืÊออาทร บางบ่อ (สมุทรปราการ)โครงการบา้น เอืÊออาทร บางบ่อ (สมุทรปราการ)
โครงการอาคารธนาคารเพืÉอการเกษตรและสหกรณ์
โครงการงานปรับปรุงอาคาร สาํนกังาน กทช.
โครงการอาคารสาํนกังานกรมราชองครักษ ์สนามเสือป่า
โครงการอาคาร ศูนยร์าชการ ถ.แจง้วฒันะ
โครงการศูนยกี์ฬาคลองจัÉน ซอยนวมินทร์ 10
โครงการมูลนิธิ พ.อ.ส.ว. ซอยพระยามหาอาํมาตย์
โครงการศูนยไ์ปรษณี กบินทร์บุรี
โครงการสถานีตาํรวจดอนเมือง
โครงการสถานีตาํรวจลาํลูกกา
โครงการบา้นพกัคนชรา คลอง 6
โครงการ มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ (ร้อยเอด็)
โครงการฐานทพัอากาศดอนเมือง
โครงการก่อสร้างอาคาร 8 ชัÊน / วงศส์วา่ง
โครงการสถานีตาํรวจชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โครงการสถานีตาํรวจเมืองนครนายก
โครงการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน
โครงการโรงพยาบาลพระนัÉงเกลา้ นนทบุรี



โครงการ (โรงงาน)

โครงการโชวรู์มโตโยตา้ คลองหลวงโครงการโชวรู์มโตโยตา้ คลองหลวง
โครงการโชวรู์มฮอนดา้ อ่อนนุช
โครงการโชวรู์มฮอนดา้ ลาดกระบงั
โครงการโชวรู์มฟอร์ด พระราม 4
โครงการโชวรู์มมาสดา้ ศรีนครินทร์
โครงการโชวรู์ม BENZ เกษตร - นวมินทร์
โครงการ โชวรู์ม แทรกเตอร์ คูโบตา้(ฮัÊวเฮงหลี)อยธุยา
โครงการโรงงาน กรีฟฟารีน ปทุมธานี
โครงการ ดบับลิวโอเค/นิคมลาดกระบงั
โครงการสร้างโรงงาน นิคมอมตะ ชลบุรี
โครงการโรงงานเบอร์ลิน ถ.ร่มเกลา้
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.อยธุยา
โครงการโรงงานธนกรไทยยฟัูด
โครงการโรงงาน SVI (บางกระดี)
โครงการโรงไฟฟ้าอา่งทอง
โครงการบางจากไบโอดีเซลอยธุยา
โครงการMC DONAL ชะอาํ




